
Ricevimento campione: 20-05-11

Emissione rapporto: 10-06-11

Relazione composta da n° 4 rapporti di prova

Denominaz.campione: Stan

RAPPORTO DI PROVA N° 129049 S

Elenco prove eseguite

1. Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2000 
2. Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000 
3. Determinazione della durabilità dell'imbottitura ENV 14443/04 
4. Urto sul sedile EN 1728:2000 

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con lo stesso numero di protocollo e con data di emissione 07/06/11.

KOVER S.R.L.

VIA FERRAVILLA 70

20033 DESIO (MB)

ITALIA

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo 
rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  
di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
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Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

 



Date received: 20-05-11

Date of issue: 10-06-11

Report consists of 4 test reports.

Sample name: Stan

TEST REPORT N° 129049 S

List performed tests

1. Seat and back static load test EN 1728:2000 
2. Seat and back fatigue test EN 1728:2000 
3. Determination of the durability of upholstery - ENV 14443/04 
4. Seat impact test EN 1728:2000 

This document replaces the previous one with the same reference and with date of issue 07/06/11.
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VIA FERRAVILLA 70

20033 DESIO (MB)

ITALIA

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS  does not assume responsibility on this matter. This test 
report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be 
reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer. 
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This document is validated by  digital signature and time stamping in accordance 
with the Italian laws and  the European Directives which regulate the electronic 
signature systems.

Managing Director 
Dr. Andrea Giavon

Defects before testing: None
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Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

           Forza
 sullo schienale
               N

     Numero 
      di cicli                                  Osservazioni

Risultati della prova:

           Forza 
      sul sedile 
               N

1.600 560 10 Nessun difetto

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.2.2

        Numero 
         di cicli                           Osservazioni

           Forza 
      sul sedile 
               N

1.600 10                         Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.
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Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con lo stesso numero di protocollo e con data di emissione 07/06/11.

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo 
rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  
di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon



 

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo 
laboratorio prove settore legno-arredo

TEST REPORT

129049 / 1   S
Date received: 20-05-11
Date of test: 27-05-11
Date of issue: 10-06-11
Sample name: Stan

Seat and back static load test EN 1728:2000
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Seat and back static load test, clause 6.2.1

Back force
N

Number
of cycles Remarks

Test results:

Seat load
N

1.600 560 10 No defects

Seat front edge static load, clause 6.2.2

Number
of cycles                              RemarksSeat load

N

1.600 10                           No defects

Note:
The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.
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This document replaces the previous one with the same reference and with date of issue 07/06/11.

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS  does not assume responsibility on this matter. This test 
report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be 
reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer. 

This document is validated by  digital signature and time stamping in accordance 
with the Italian laws and  the European Directives which regulate the electronic 
signature systems.

Managing Director 
Dr. Andrea Giavon



 

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo 
laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

129049 / 2   S
Ricevimento campione: 20-05-11
Esecuzione prova: 27-05-11
Emissione rapporto: 10-06-11
Denominaz.campione: Stan
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Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.7

  Forza sullo
   schienale
             N

      Numero
         cicli Osservazioni

Risultati della prova:

     Forza sul
        sedile
             N

1.000 300 100.000 Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.
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Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con lo stesso numero di protocollo e con data di emissione 07/06/11.

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo 
rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  
di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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Seat and back fatigue test, clause 6.7

Back force
N

Number
of cycles Remarks

Test results:

Seat force
N

1.000 300 100.000 No defects

Note:
The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.
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This document replaces the previous one with the same reference and with date of issue 07/06/11.

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS  does not assume responsibility on this matter. This test 
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with the Italian laws and  the European Directives which regulate the electronic 
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Carico applicato: 1.000 N

Momento della
misura

≤ 20 % dopo 50.000 cicli eseguiti

                        Misura della durezza e dell'altezza

- Requisito della UNI 11072/03

Variazione 
della durezza

%

Altezza di riferimento dell'imbottito: altezza ottenuta dalla curva carico-deformazione al valore di 50 N
Valore di durezza: pendenza della curva carico-deformazione al valore di 600 N

Variazione della durezza H ammessa:

Risultati di prova:

Altezza
dell'imbottito

mm

Valore
di durezza

N/mm

Sequenza
di prova

1

Prima della prova
di fatica del sedile/

schienale
(come da EN 1728)

Variazione 
dell'altezza

mm

419,8 - 7,9 -

2 Dopo 100.000 cicli 405,3 14,5 7,2 8,9

Nota: la presente norma è stata ritirata.
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Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con lo stesso numero di protocollo e con data di emissione 07/06/11.

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo 
rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  
di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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Seat load: 1.000 N

Time of
measurement

≤ 20 % after 50.000 cycles

                        Measurement of hardness and height

- Requirement of UNI 11072/03

Hardness
change

%

The height value is determined from the load/deflection curves at a force of 50 N
The hardness value (H) is the slope, in N/mm, of the load/deflection curve at a force of 600 N

Max hardness change :

Test results:

Upholstery
height

mm

Hardness
value
N/mm

Test
step

1

Before
seat and back
fatigue test

(according to
EN 1728)

Height
change

mm

419,8 - 7,9 -

2 After 100.000 cycles 405,3 14,5 7,2 8,9

Note: this standard has been withdrawn
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Urto sul sedile EN 1728:2000
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Urto sul sedile par. 6.15

    Altezza
  di caduta
         mm

    Numero
  di cadute                                     Osservazioni

Risultati della prova:

       Massa
       d'urto
           kg

25 240 10 Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.
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Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con lo stesso numero di protocollo e con data di emissione 07/06/11.

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo 
rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  
di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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Seat impact test EN 1728:2000
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Seat impact test, clause 6.15

Height
of drop

mm
Number
of drops Remarks

Test results:

Mass of
impactor

kg

25 240 10 No defects

Note:
The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.
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